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Qualifizierungsbescheinigung - Einzelprodukt

Auftraggeber

Untersuchte Komponente
Kategorie:
Subkategorie:

Bezeichnung:

Pfennig Reinigungstechnik GmbH
HeubachstraBe 1

87471 Durach

Deutschland

Materialien
Verbrauchsmaterialien

MicroSicuro CR/A R

(Herstellungsdatum: 9/2022; Farbe: WeiB mit blauen Borstenstreifen;
Material: 100 % Polyester-Mikrofaser Recyclat; Artikelnummer: Prototyp;
Vorbehandlung: gewaschen)

Stichprobenartige Partikelemissionsmessungen (luftgetragen)

Standards/Richtlinien:

Messgerate:

Testparameter der Prifumgebung:

Testparameter der Versuchsdurchfihrung:

\

Za

ISO 14644-1,-14; VDI 2083 Blatt 9.2, Blatt 9.1 (ohne 24-Stunden Einlaufphase)
Die angegebenen Normen beziehen sich generell auf die zum Zeitpunkt der
Untersuchungen giltige Fassung.

Optischer Partikelzahler:
LasAir Il 110 mit den Messbereichen =0,1um, =0,2pm, =0,3pm, =0,5um,
>1,0um und =5,0pum

e Reinraum Luftreinheitsklasse (gemaB ISO 14644-1):........cccceevvevernann SO 1
o Luftstromungsgeschwindigkeit:............cccooviiiiiiiiiiicc, 0,45m/s
o Stromungsfihrung:.........oocooeviiiiiiii vertikale laminare Stromung
© TEMIPEIATUN: ... 22°C+0,5°C
e Relative FeUChte: .. ..o 45% +5%

Prifstand nach ISO 9073-10:

® ProbENEINSPANNUNG: ... .eiiiiiiee i flach
e Lange zwischen den Einspannungspunkten: ............cccooovieeeiiiennns 230mm
* Bewegungszyklus:

— Lineare StaUChUNG S: ....ooviiiiieieieec e 120mm

O S ON: 180°
© ZYKIUSZOIt 1o . 1s
® PrODEKAMMET: ... keine
¢ Belastungszeitraum des Prifobjekts: .........cccoovviiiiiiiiiiiiice 100 min
e Abstand der Partikelzahlersonde:...........ccoocoooiiiiiiiiii 130mm

Fraunhofer

IPA

Untersuchungsergebnis /Klassifizierung

Der Wischmopp MicroSicuro CR/A R im trockenen Zustand, ist unter den
angegebenen Testparametern geeignet, in Reinrdumen bis zur folgenden Luft-
reinheitsklasse gemaB ISO 14644-1 eingesetzt zu werden:

Testparameter Luftreinheitsklasse

Lineare Stauchung s = 120mm
Torsion = 180°
Zykluszeit t = 1s 5

Gesamtergebnis

Dies entspricht einer ISO-ACP -Klasse 5 nach VDI 2083 Blatt 9.2.

Hinweis: Transportschaden, falscher Einbau, Alterungsverhalten etc. kdnnen
das Ergebnis beeinflussen.

Die fur die Qualifizierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmaBig kalibriert und sind auf nationale und internationale
Standards rickflhrbar. Sofern keine nationalen Standards existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit glltigen technischen
Regeln und Normen. Die Dokumentation kann bei Bedarf eingesehen werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prifumgebung entnehmen Sie bitte dem Prifbericht des Fraunhofer IPA.
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